Приложение 3. 
Таблица. Рентгеноспектральные микроанализы Cd-содержащих блеклых руд из 19 рудных объектов (в мас. %)
	№ п/п
	Содержание, мас. %
	Сумма
	Месторождение (страна)
	Источник данных

	
	Ag
	Cu
	Zn
	Fe
	Cd
	Sb
	As
	Bi
	S
	Se
	Другие
	
	
	

	
	Аргентотетраэдрит-(Cd)
	
	

	1
	18.05
	23.04
	0.15
	0.18
	11.15
	23.77
	0.97
	
	22.09
	 -
	
	99.40
	Rudno nad Hronom (Словакия)
	Mikuš et al., 2023

	2
	18.49
	23.05
	0.26
	0.25
	11.06
	24.00
	0.75
	
	21.95
	 -
	Pb 0.13
	99.94
	"
	"

	3
	18.15
	23.40
	0.15
	0.24
	11.03
	24.14
	0.87
	
	21.83
	 -
	
	99.81
	"
	"

	4
	17.68
	23.20
	0.20
	0.77
	10.77
	24.60
	0.66
	
	22.07
	
	Pb 0.07
	100.02
	"
	"

	5
	17.75
	23.32
	0.22
	1.48
	10.68
	24.06
	0.75
	
	21.97
	 -
	Pb 0.08
	100.31
	"
	"

	6
	18.25
	23.60
	0.30
	0.26
	10.63
	24.02
	0.98
	
	21.72
	 -
	
	99.76
	"
	"

	7
	18.08
	23.76
	0.76
	0.56
	10.08
	24.79
	0.00
	
	21.97
	 -
	Pb 0.12
	100.12
	"
	"

	8
	19.95
	22.35
	0.37
	0.70
	9.84
	24.58
	0.14
	
	21.23
	 -
	
	99.16
	"
	"

	9
	21.21
	22.70
	0.06
	0.79
	9.69
	23.70
	0.76
	
	21.57
	 -
	Pb 0.07
	100.55
	"
	"

	10
	18.61
	22.97
	1.05
	0.63
	9.08
	24.58
	0.44
	
	22.28
	 -
	
	99.64
	"
	"

	11
	17.49
	22.29
	0.92
	1.25
	9.05
	24.74
	0.73
	
	22.10
	0.19
	Pb 0.07
	98.83
	"
	"

	12
	19.90
	22.21
	0.98
	1.06
	9.01
	22.34
	0.57
	
	21.55
	0.46
	Pb 0.05
	98.13
	"
	"

	13
	21.47
	21.75
	1.04
	0.84
	8.83
	22.07
	0.57
	
	21.51
	0.05
	
	98.13
	"
	"

	14
	17.80
	22.53
	0.40
	1.40
	8.31
	26.67
	0.04
	
	22.20
	
	0.60 *
	99.95
	Tyndrum (Шотландия)
	Pattrick, 1978

	15
	18.60
	22.48
	0.58
	1.06
	8.16
	25.09
	0.49
	
	21.99
	 -
	
	98.45
	Rudno nad Hronom (Словакия)
	Mikuš et al., 2023

	16
	35.82
	11.16
	 -
	0.33
	8.14
	20.88
	2.39
	 -
	20.87
	0.07
	Te 0.66
	100.32
	Минерализация Mavrokoryfi (Греция)
	Voudouris, 2011 

	17
	17.21
	23.19
	0.13
	1.23
	7.60
	26.27
	 -
	
	22.61
	
	0.63 *
	98.87
	Tyndrum (Шотландия)
	Pattrick, 1978

	18
	18.32
	23.39
	2.50
	0.41
	5.99
	25.83
	0.68
	
	22.50
	0.10
	
	99.72
	Ушкатын-III (Центральный Казахстан)
	Воропаев и др., 1988

	19
	18.02
	23.33
	2.59
	0.42
	5.79
	25.69
	0.70
	
	22.52
	0.14
	
	99.20
	"
	"

	20
	18.04
	23.60
	2.58
	0.53
	5.64
	26.78
	0.74
	
	22.10
	
	
	100.01
	"
	"

	21
	21.00
	22.10
	 -
	1.30
	5.20
	25.00
	
	1.60
	22.30
	
	Mn 2.30
	100.80
	Tunaberg (Швеция)
	Dobbe, 1992

	22
	18.75
	22.96
	2.63
	0.46
	5.19
	26.52
	 -
	
	21.75
	
	0.57 *
	98.83
	Tyndrum (Шотландия)
	Pattrick, 1978

	23
	19.05
	22.99
	2.67
	1.20
	5.19
	27.16
	0.05
	
	22.06
	
	0.43 *
	100.80
	"
	"

	
	Cd-содержащий аргентотетраэдрит-(Mn)
	
	

	24
	21.70
	20.80
	 -
	1.30
	4.80
	23.90
	
	1.80
	21.90
	
	Mn 2.50
	98.70
	Tunaberg (Швеция)
	Dobbe, 1992

	
	Cd-содержащий аргентотетраэдрит-(Zn)
	
	

	25
	18.23
	22.82
	3.40
	2.14
	2.76
	27.02
	0.55
	
	22.18
	
	
	99.10
	Школьное (Таджикистан)
	Моралев и др., 1988; Н.С. Бортников, личное сообщение

	
	Cd-содержащий аргентотетраэдрит-(Fe)
	
	

	26
	22.30
	21.00
	 -
	2.70
	3.30
	25.30
	
	0.50
	21.00
	
	Mn 2.10
	98.20
	Tunaberg (Швеция)
	Dobbe, 1992

	27
	20.60
	22.40
	0.40
	2.50
	2.40
	24.30
	
	2.20
	22.60
	
	Mn 1.80
	99.20
	"
	"

	28
	29.11
	16.22
	0.67
	4.08
	2.31
	26.95
	0.00
	
	21.04
	
	0.44 *
	100.82
	Tyndrum (Шотландия)
	Pattrick, 1978

	29
	19.00
	23.56
	1.57
	3.59
	1.34
	27.14
	0.00
	
	22.00
	
	0.77 *
	98.97
	"
	"

	30
	30.89
	14.04
	0.21
	4.91
	1.23
	26.18
	1.42
	
	20.48
	
	0.57 *
	99.93
	"
	"

	
	Ag-содержащий тетраэдрит-(Cd)
	
	

	31
	14.95
	23.71
	0.16
	0.14
	11.88
	26.54
	0.63
	
	21.50
	
	
	99.51
	Tyndrum (Шотландия)
	Pattrick, 1985

	32
	14.81
	23.67
	0.15
	0.13
	11.74
	26.70
	0.54
	
	21.56
	
	
	99.30
	"
	"

	33
	13.70
	24.65
	0.45
	0.18
	11.52
	27.10
	0.50
	
	21.63
	
	
	99.73
	"
	"

	34
	15.75
	24.57
	0.52
	0.19
	11.47
	26.55
	0.60
	
	21.80
	
	
	101.45
	"
	"

	35
	16.68
	22.80
	0.52
	0.43
	10.75
	25.91
	0.99
	
	21.51
	
	
	99.59
	Xitieshan (Китай)
	Jia et al., 1988

	36
	15.86
	28.27
	
	1.07
	10.50
	23.01
	
	
	21.28
	
	
	99.99
	Clara mine (Германия)
	Bayerl et al., 2022

	37
	16.28
	25.10
	
	0.15
	10.43
	25.44
	0.21
	0.05
	22.25
	
	Pb 0.15
	100.06
	Кон-Дара (Таджикистан)
	Данная работа

	38
	16.18
	25.21
	0.16
	0.49
	10.36
	25.81
	0.12
	
	22.34
	
	Pb 0.20
	100.88
	"
	"

	39
	16.66
	25.02
	0.09
	0.44
	10.13
	25.59
	0.15
	
	22.37
	
	Pb 0.12
	100.56
	"
	"

	40
	16.38
	25.20
	0.13
	0.28
	10.01
	25.28
	0.19
	
	22.35
	
	Pb 0.17
	99.99
	"
	"

	41
	15.59
	25.37
	0.06
	0.36
	10.00
	25.50
	0.18
	
	22.37
	
	Pb 0.17
	99.60
	"
	"

	42
	15.83
	25.37
	0.12
	0.53
	9.93
	25.51
	0.22
	
	22.36
	
	
	99.85
	"
	"

	43
	16.29
	25.03
	0.07
	0.39
	9.81
	25.74
	0.16
	0.06
	22.33
	
	Pb 0.12
	100.01
	"
	"

	44
	16.18
	22.48
	0.17
	4.05
	7.31
	26.63
	 -
	
	22.31
	
	0.69 *
	99.82
	Tyndrum (Шотландия)
	Pattrick, 1978

	45
	17.05
	23.78
	2.67
	1.03
	5.12
	27.10
	0.06
	
	22.45
	
	0.48 *
	99.74
	"
	"

	
	Ag, Cd-содержащий тетраэдрит-(Fe)
	
	

	46
	15.91
	24.84
	0.07
	4.85
	1.70
	27.55
	 -
	
	22.48
	
	0.90 *
	98.30
	Tyndrum (Шотландия)
	Pattrick, 1978

	47
	16.00
	28.36
	1.02
	3.58
	1.12
	26.66
	0.25
	
	23.71
	
	Pb 0.09
	100.76
	Кон-Дара (Таджикистан)
	Данная работа

	
	Ag, Cd-содержащий тетраэдрит-(Zn)
	
	

	48
	15.99
	27.19
	5.54
	0.47
	1.43
	26.61
	0.15
	
	23.25
	
	Pb 0.15
	100.78
	Кон-Дара (Таджикистан)
	Данная работа

	49
	15.54
	27.38
	5.51
	0.39
	1.40
	26.76
	0.09
	
	23.39
	
	Pb 0.10
	100.56
	"
	"

	
	Тетраэдрит-(Cd)
	
	

	50
	6.12
	30.11
	
	
	12.31
	26.16
	0.64
	
	22.69
	
	Pb 1.03
	99.06
	Рудопроявление Au Красное (Бодайбинский район, Россия)
	Паленова и др., 2015; Е.Е. Паленова, личное сообщение

	51
	6.00
	30.41
	0.07
	0.34
	11.70
	27.14
	1.12
	
	22.42
	
	0.38 *
	99.58
	Tyndrum (Шотландия)
	Pattrick, 1978

	52
	2.09
	34.85
	0.26
	0.18
	11.03
	28.07
	 -
	
	23.38
	
	Hg 0.75, Pb 0.31
	100.92
	Radĕtice (Чехия)
	Sejkora et al., 2023

	53
	2.09
	34.98
	0.35
	0.79
	10.96
	24.85
	2.24
	 -
	23.56
	
	Ge 0.27
	100.09
	Barquilla (Испания)
	Pascua et al., 1997

	54
	1.12
	35.66
	0.77
	0.60
	9.60
	22.97
	2.05
	3.69
	22.84
	
	
	99.30
	"
	"

	55
	6.93
	35.12
	0.38
	0.14
	6.72
	22.79
	2.63
	
	23.92
	
	Mn 0.81
	99.44
	Змеиногорское (Алтай, Россия)
	Sejkora et al., 2023

	56
	0.74
	38.18
	1.32
	1.44
	6.03
	22.07
	5.34
	0.37
	24.62
	
	Mn 0.83
	100.94
	Barquilla (Испания)
	Pascua et al., 1997

	57
	2.84
	35.12
	1.77
	2.11
	5.12
	27.43
	1.03
	0.29
	23.27
	
	
	98.98
	"
	"

	58
	3.89
	34.72
	1.75
	2.01
	4.97
	27.21
	1.08
	0.38
	23.49
	
	
	99.50
	"
	"

	59
	3.51
	34.93
	2.00
	2.11
	4.83
	27.63
	1.11
	0.18
	23.30
	
	
	99.60
	"
	"

	60
	1.96
	36.37
	2.39
	1.96
	4.71
	27.98
	0.97
	0.16
	23.40
	
	
	99.90
	"
	"

	61
	1.93
	36.38
	2.56
	1.92
	4.65
	28.27
	0.91
	0.20
	22.75
	
	
	99.57
	"
	"

	62
	2.75
	38.05
	1.47
	1.39
	3.51
	25.03
	1.45
	0.80
	24.09
	
	Ge 0.27
	99.26
	"
	"

	
	Cd-содержащий тетраэдрит-(Fe)
	
	

	63
	2.38
	36.38
	1.94
	2.50
	2.53
	25.60
	1.39
	0.54
	25.14
	
	Mn 1.87
	100.27
	Barquilla (Испания)
	Pascua et al., 1997

	64
	6.88
	31.41
	1.51
	4.07
	1.57
	31.61
	0.76
	
	24.64
	
	
	102.45
	Школьное (Таджикистан)
	Моралев и др., 1988; Н.С. Бортников, личное сообщение

	
	Cd-содержащий тетраэдрит-(Zn)
	
	

	65
	0.47
	39.10
	2.86
	2.09
	1.86
	22.61
	5.06
	1.04
	25.21
	
	
	100.30
	Barquilla (Испания)
	Pascua et al., 1997

	66
	 -
	38.10
	5.82
	 -
	1.79
	23.10
	4.54
	
	25.10
	
	
	98.45
	о. Новая Земля (Россия)
	Юшкин, 1978

	67
	0.75
	37.50
	6.10
	 -
	1.61
	23.30
	3.63
	
	25.10
	
	Hg 1.54
	99.53
	"
	"

	68
	0.63
	38.40
	6.18
	 -
	1.58
	21.70
	5.46
	
	25.10
	
	Hg 2.11
	101.16
	"
	"

	69
	0.40
	37.23
	6.99
	 -
	1.39
	30.97
	1.24
	
	24.45
	
	Pb 0.66
	103.33
	Месторождения Карамазара (Средняя Азия)
	Бортников и др., 1986

	70
	0.57
	37.15
	6.92
	 -
	1.38
	29.61
	1.39
	
	23.48
	
	Pb 1.43
	101.93
	"
	"

	71
	0.39
	37.35
	7.26
	 -
	1.22
	30.26
	1.04
	
	23.84
	
	Pb 1.06
	102.42
	"
	"

	72
	0.45
	36.80
	7.01
	 -
	1.06
	30.30
	2.06
	
	24.12
	
	Pb 1.12
	102.92
	"
	"

	
	Теннантит-(Cd)
	
	

	73
	0.04
	39.19
	0.38
	0.18
	11.79
	9.47
	12.27
	0.29
	26.59
	0.10
	Hg 0.40
	100.70
	Томинское (Южный Урал, Россия)
	Плотинская, Ковальчук, 2022

	74
	0.10
	39.80
	0.31
	0.18
	11.37
	9.57
	12.14
	0.21
	25.94
	0.11
	Hg 0.61
	100.34
	"
	"

	75
	0.05
	40.56
	1.91
	0.04
	11.32
	
	19.04
	
	26.78
	
	Hg 0.04
	99.74
	Berenguela (Боливия)
	Biagioni et al., 2022

	76
	0.07
	37.92
	0.73
	0.06
	9.86
	12.23
	10.05
	0.28
	25.33
	0.07
	Hg 2.34
	98.94
	Томинское (Южный Урал, Россия)
	Плотинская, Ковальчук, 2022

	77
	0.04
	39.83
	0.64
	0.05
	9.82
	10.19
	11.01
	0.45
	26.00
	0.14
	Hg 2.56
	100.73
	"
	"

	78
	0.04
	38.44
	0.65
	0.15
	9.21
	10.39
	11.58
	0.26
	26.18
	0.09
	Hg 2.48
	99.47
	"
	"

	79
	0.08
	37.61
	0.94
	0.08
	8.97
	11.59
	10.57
	0.30
	26.09
	0.00
	Hg 2.94
	99.17
	"
	"

	
	Теннантит-(Cd, Fe)
	
	

	80
	
	49.75
	 -
	1.59
	3.26
	
	18.21
	
	28.40
	
	
	101.21
	Косьюнское (Северный Урал, Россия)
	Тихомирова, 2006

	
	Cd-содержащий теннантит-(Fe)
	
	

	81
	
	48.18
	0.30
	2.25
	3.20
	
	18.67
	
	27.35
	
	
	99.95
	Косьюнское (Северный Урал, Россия)
	Тихомирова, 2006

	82
	
	50.25
	 -
	2.57
	1.62
	
	19.72
	
	27.69
	
	
	101.85
	"
	"

	
	Cd-содержащий теннантит-(Zn)
	
	

	83
	0.49
	42.09
	5.42
	1.83
	1.39
	1.11
	18.52
	0.11
	28.20
	0.14
	Hg 0.24, Co 0.46
	100.00
	Томинское (Южный Урал, Россия)
	Плотинская, Ковальчук, 2022

	84
	0.60
	43.01
	5.32
	1.62
	1.30
	0.73
	18.87
	0.08
	28.78
	0.11
	Hg 0.30, Co 0.34
	101.06
	"
	"

	85
	0.53
	42.13
	6.14
	1.29
	1.30
	0.98
	17.93
	0.06
	28.18
	0.05
	Hg 0.34, Co 0.35
	99.28
	"
	"

	86
	0.42
	41.34
	5.48
	2.78
	1.13
	0.90
	18.23
	0.18
	28.46
	0.12
	Hg 0.07, Co 0.42
	99.53
	"
	"

	87
	0.43
	42.88
	5.96
	1.49
	1.05
	0.74
	18.62
	0.06
	28.18
	0.16
	Hg 0.38, Co 0.27
	100.22
	"
	"

	
	Хакит-(Cd)
	
	

	88
	0.73
	27.14
	1.49
	0.06
	6.55
	21.22
	0.51
	
	0.54
	41.62
	Hg 0.64, Pb 0.08
	100.58
	Příbram (Чехия)
	Škácha et al., 2016

	89
	0.92
	27.45
	1.23
	0.13
	6.55
	21.34
	0.48
	
	0.75
	41.04
	Hg 1.25
	101.14
	"
	"

	90
	0.71
	27.06
	1.54
	 -
	6.26
	21.29
	0.44
	
	0.56
	41.58
	Hg 0.57, Pb 0.10
	100.11
	"
	"

	91
	0.60
	26.74
	2.53
	0.07
	5.17
	21.26
	0.23
	
	2.27
	39.89
	Hg 0.12
	98.88
	"
	"

	
	Cd-содержащий хакит-(Hg)
	
	

	92
	1.85
	26.01
	1.60
	 -
	2.80
	20.32
	0.27
	
	1.11
	38.16
	Hg 7.41
	99.53
	Příbram (Чехия)
	Škácha et al., 2016

	93
	1.55
	25.38
	1.57
	 -
	2.75
	18.93
	1.30
	
	1.54
	39.10
	Hg 6.93, Pb 0.17
	99.22
	"
	"

	94
	4.48
	23.41
	0.17
	0.13
	1.82
	17.22
	1.74
	
	0.60
	37.42
	Hg 12.39
	99.38
	"
	"

	95
	4.06
	22.09
	0.09
	0.05
	1.72
	15.78
	3.38
	
	0.70
	40.02
	Hg 11.90
	99.79
	"
	"

	96
	4.36
	22.77
	0.12
	0.04
	1.70
	16.41
	2.86
	
	0.63
	39.47
	Hg 12.23
	100.59
	"
	"

	97
	3.85
	23.04
	0.13
	0.08
	1.61
	11.84
	5.14
	
	0.72
	40.34
	Hg 12.18
	98.93
	"
	"

	
	Cd-содержащий хакит-(Zn)
	
	

	98
	1.10
	26.72
	2.25
	 -
	2.64
	20.46
	1.20
	
	3.07
	37.02
	Hg 5.24
	99.70
	Příbram (Чехия)
	Škácha et al., 2016

	99
	1.19
	27.38
	3.16
	 -
	2.17
	21.42
	0.22
	
	2.13
	36.95
	Hg 4.53
	99.15
	"
	"

	100
	1.27
	26.38
	2.67
	 -
	2.13
	20.20
	1.13
	
	1.62
	39.85
	Hg 4.67
	99.92
	"
	"

	101
	1.21
	26.66
	2.70
	 -
	2.09
	19.46
	1.69
	
	2.15
	39.07
	Hg 4.48
	99.51
	"
	"


Примечание. В каждом минеральном виде анализы даны в порядке уменьшения содержания (в мас. %) Cd. «-» ниже предела обнаружения (2σ). Анализы 35, 52 и 55 являются усредненными соответственно по 4, 13 и 5 анализам. В столбце «Другие» звездочкой (*) отмечена неразделенная сумма других элементов (Au, Ni, Co, Mn, Pb, Hg и Bi) согласно источнику. Анализы 66-69 предположительно относятся к Канджолу или Замбараку (Н.С. Бортников, личное сообщение). Жирным выделен преобладающий (по ф.к.) в минерале двухвалентный металл (см. таблицу в Приложении 4).
